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Funkcni vzorek

Vodivé drahy vytvorené pomoci ultrazvukového svarovani na

vysité matici z izolovanych elektricky vodivych hybridnich niti
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Obr. 1: Vysitd matice z hybridni vodivé nité s PA izolaci na textilnim
substratu.
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Obr. 2: Predlohy vodivych cest.
EVIDENCNI CisLO:
22190-FV005-2019

( |

KONTAKTNI OSOBA:
Ing. Radek Soukup, Ph.D.

tel.: 377634542
rsoukup@ket.zcu.cz A B

Obr. 3: Realizované vodivé cesty pomoci UZ svarovadni, které jsou
patné na snimku z termokamery po priloZeni napéti.
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V souladu s platnou metodikou Uradu vlady
CR je uplatfiovan funkéni vzorek.

Funkéni vzorek vznikl v pfimé souvislosti
s feSenim smluvniho vyzkumu v ramci projektu
WelConTex ,Reliable ultrasonic  welded
electrical interconnection technology for smart
textiles* na zadkladé Smlouvy o dilo
SML/2200/0076/17.

Jednd se o vysité vodivé hybridni Sici nité
s postfibfenymi  mikrodratky, které jsou
opatfené polyamidovou izolaci. Tato nit byla
vySita na automatickém vySivacim stroji
Bernina 700, tak Ze na textilnim substratu
vytvofila matici s oky o rozmérech 15 mm x 15
mm, viz Obr. 1. Na kfizeni niti nebyly vySity
zadné plosky.

Pomoci  ultrazvukového  svafovani  byly
realizovany vodivé cesty podle predioh A, B,
které jsou uvedeny na Obr. 2. Tak, ze se
pomoci ultrazvukového  svarfovani v misté
styku sonotrody s kfizenim vodivé nité,
odstranila z niti polyamidova izolace a zaroven
se tyto nité svafily, tak Ze wvnikl stabilni
elektricky kontakt. Vytvofené vodivé cesty
napfi¢ vysitou matici, jsou vidét po pfipojeni
napéti na snimku z termokamery na Obr. 3.
Touto technikou je mozné vytvéaret libovolné

vodivé cesty na textilnim substratu s vySitymi

vodivymi nitémi.
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